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Abstract 
In this study, the microstructure of the joint interface in three-layer explosive welding of 
austenitic stainless steel 321 - aluminum 1050 - aluminum 5083 was examined before and after 
heat treatment. The welded samples were subjected to heat treatment at temperatures of 250°C 
and 350°C for durations of 1000, 3000, and 10000 seconds. Microstructural analysis was 
performed using optical microscopy and scanning electron microscopy. The results revealed that 
under all conditions, the Joint Interface of aluminum 5083 - aluminum 1050 exhibited a flat and 
defect-free structure. With increasing standoff distance, the Joint Interface of stainless steel 321 - 
aluminum 1050 transitioned from a smooth to a wavy pattern, and the average layer thickness 
increased from 4.95 μm to 6.7 μm. During heat treatment, the layer thickness in the Joint Interface 
increased proportionally to the diffusion kinetics, reaching maximum values of 18.56 μm and 
15.02 μm for samples with standoff distances of 6.75 mm and 6 mm, respectively. The activation 
energies for diffusion were calculated as 46.6 kJ/mol and 42.4 kJ/mol, and the diffusion constants 
were 142.2 ms-1  and 45.3 ms-1 for the same samples. 
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کاری ا ان  ع وم و  ناوری  و 

  2676-6787 شاپا الکترونیکی: |  X583 -2476 شاپا:
 

  
  رانیا يجوشکار يعلوم و فناور هینشر

jwsti.iut.ac.ir 
 

  1403 بهار و تابستان، 1م، شمارههدسال 
  

  

 -  321 یتآستنی نزن فولاد  زنگ يفصل مشترك اتصال انفجار یبررس
  یحرارت اتیپس از عمل 5083 موینیآلوم - 1050 موینیآلوم

  

  3یمانی، فرزاد سل2، جلال خلج*1غلامرضا خلج
  رانیساوه، ا ،یمواد، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلام یگروه مهندس -1
  رانیتهران، ا يشهردار یمنیو خدمات ا ینشان سازمان آتش -2
  رانینور، تهران، ا امیدانشگاه پ ،یو مهندس یگروه فن -3

  

  15/05/1403 :پذیرش مقاله؛  21/03/1403 :ریافت مقالهد

 

  چکیده
با  5083آلومینیوم  - 1050آلومینیوم  - 321 یتآستنی نزن فولاد زنگ هیسه لا يانفجار جوشکاري اتصال مشترك فصل زساختاریپژوهش ر نیدر ا

و C◦250 دماهاي در شده جوشکاري هاي نمونه حرارتی اتیشد. عمل یبررس حرارتی اتیقبل و بعد از عمل ،متر میلی 75/6و  6دو فاصله توقف 
 یالکترون کروسکوپیو م ينور کروسکوپیبا استفاده از م زساختاریر یانجام شد. بررس ه،یثان 10000و  3000، 1000هاي زمان يبرا 350
به صورت مسطح و با ساختار بدون نقص  1050آلومینیوم  -5083آلومینیوم  مشترك فصل طینشان داد که در همه شرا جیانجام شد. نتا یروبش

شده و  لیتبد یاز حالت صاف به حالت موج 1050آلومینیوم  -321 یتآستنی نزن شترك فولاد زنگم فصل ف،فاصله توق شیاست. با افزا
 مشترك فصل هیضخامت لا ،حرارتی اتیعمل نی. در حابدی یافزایش م کرونمی 7/6 به 95/4 از مشترك متوسط ضخامت لایه فصل نیهمچن

 متر میلی 6و  75/6نمونه با فاصله توقف  يبرا بترتی به کرونیم 02/15و  56/18به  مقدار نیشتریو در ب ابدی یم شینفوذ افزا کینتسی با متناسب
 بترتی ثابت نفوذ به ریو مقاد 4/42مkJ/molو 6/46 بترتی محرکه نفوذ به يانرژ ریمقاد متر میلی 6و  75/6نمونه با فاصله توقف  ي. برارسد یم
  محاسبه شد.  3/45مms-1و 2/142

  

 .نفوذ ،یواکنش هلای توقف، فاصله مشترك، فصل ،يانفجار يجوشکار ،حرارتی اتیعمل کلمات کلیدي:
  gh.khalaj@srbiau.ac.ir ،غلامرضا خلج پست الکترونیکی: نویسنده مسئول، *   
  
  مقدمه -1

 چگالی مانند بالایی فنی مزایاي از فولاد باآلومینیوم  جوشکاري
 برخوردار کم هزینه و بالا استحکام عالی، حرارتی خواص کم،
 و فیزیکی -حرارتی خواص در تفاوت حال، این با .]2و1[است

 هايروش با را ها آن اتصال فلز، دو این متالورژیکی هايویژگی
 اتصال براي هایی تلاش. کندمی دشوار ذوبی جوشکاري معمولی

 اغتشاشی اصطکاکی جوشکاري طریق از یکدیگر به آلیاژها این

 ،]7[ لیزر پرتو با جوشکاري ،]6[ سرد نورد اتصال ،]3-5[
 و] 10،11[ کاريلحیم ،]8،9[ اي نقطه مقاومتی جوشکاري
 .است شده انجام ]12[ مغناطیسی پالس جوشکاري

 است جامد حالت جوشکاري یندفرا یک انفجاري جوشکاري
 انفجار طریق از ماده دو بین بالا سرعت با مورب برخورد با که

این روش ]. 13[ شودمی انجام منفجره ماده یک شده کنترل
 در فولاد وآلومینیوم  آلیاژهاي اتصال براي گزینه مناسبی عنوان به
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 براي حتی حد، از بیش ذوب از تواندمی زیرا شودمی گرفته نظر
 یک ویژگی]. 14،15[ کند جلوگیري بزرگ اندازه با اتصالات
 موجی هايمشتركفصل انفجاري، جوشی اتصالات متمایز
 با مشتركفصل که دریافتند] 16[ همکاران و کهرمان. است

 مورفولوژي از منفجره ناشی از ماده ورودي گرماي افزایش
 نتیجه، در. کندمی تغییر موجی مورفولوژي به صاف

موضعی  ذوب یافته، تغییرشکل بسیار هايمشترك، دانه درفصل
 .شودمی مشاهده اغلب جدید فازهاي تشکیل حتی و مواد

 در ریزساختارها کردن مشخص براي زیادي مطالعات
   است شده انجام انفجاري جوش اتصالات مشترك فصل

هاي واسط تاثیر لایه ]17[ . ساراوانان و همکاران]20-17[
و فولاد زنگ نزن  5052آلومینیوم  مختلف را در اتصال صفحات

ها مشاهده کردند که سختی و استحکام  بررسی کردند. آن 316
لایه واسط در اتصال با لایه واسط بیشتر از حالت اتصال بدون 

 از مراتبی، سلسله ریزساختارهاي] 18[ همکاران و است. سونگ
 فلزيبین ترکیبات ،)مزوسکوپی مقیاس( موج مورفولوژي جمله

 در را )نانو مقیاس( نانو اندازه در هایی دانه و) میکرو مقیاس(
 که است شده خوبی پذیرفتهبه. دادند نشان مشتركفصل

 غالب نقش است ممکن فلزيبین مناطق ویژگی و ریزساختار
 براي]. 19،20[ کند ایفا اتصال یک کلی مکانیکی عملکرد در

 و شدهذوب لایه حد از بیش ضخامت فولاد،- موآلومینی اتصالات
 قابل مشترك تأثیرفصل در Fe-Al شکننده فلزي بین ترکیبات
  .]21[ دارند اتصال کیفیت بر توجهی

فولاد، در صنایعی -مواستفاده از اتصال غیرهمجنس آلومینی
سازي، صنایع شیمیایی، ساخت مخازن تحت همچون کشتی
]. بنابر 23، 22هاي حرارتی رو به گسترش است [فشار و مبدل

هاي مجدد نوع کاربردهاي این نوع اتصالات و امکان جوشکاري
ي و یا عبور ساختار انتقال اتصالات عنوان مثالها به بر روي آن

، بررسی عملیات حرارتی این ]24[الامواد با درجه حرارت ب
تاثیرعملیات  ،]25[همکاران و ضروري است. ساماردزیچ اتصالات

حرارتی بر خواص و ساختار اتصال فولاد ساده کربنی به آلیاژ 
Al-Mg ها نشان  را مطالعه کردند. آنآلومینیوم  با لایه واسطه

نفوذ ه سلسیوس، در نتیجدرجه 300دادند در دماي بالاي 

-م، ترکیبات بین فلزي ترد در محل اتصال تشکیل میوآلومینی

شود. این امر منجربه تشکیل ترك و کاهش استحکام برشی 
 ]26[شود. اکبري موسوي و همکارانمشترك اتصال می فصل
را در  متر میلی 10و  5فولاد با فاصله توقف  -آلومینیوم  اتصال

عت مورد سا 3سلسیوس براي درجه 460تا  320دماهاي از 
حرارتی قرار دادند. نتایج نشان داد که در فاصله توقف  عملیات

شود. مشترك موجی با لایه واکنشی مذاب تشکیل میبالا، فصل
با افزایش دما، مکانیزم نفوذ فعال شده و باعث رشد ضخامت 

ها گزارش  شود. آنلایه واکنشی و تشکیل ترکیب بین فلزي می
حرارتی، استحکام برشی عملیاتدادند که با افزایش دماي 

 اتصال یبررس در، ]27[همکاران و ویککاریتریابد. کاهش می
آلومینیوم  با لایه واسط 5083آلومینیوم  به ASTM A516فولاد 
تا  100دقیقه در دماهاي از 30تا  5، با عملیات حرارتی از 1050
سلسیوس، نشان دادند که با افزایش دما و زمان  درجه -500

عملیات حرارتی، ضخامت لایه فصل مشترك افزایش و سختی 
با عملیات  ]22[یابد. خانزاده و همکارانو استحکام کاهش می

در  321به فولاد زنگ نزن  1230آلومینیوم  حرارتی اتصال
 450و  350 ، در دماهايمتر میلی 5/2تا  1هاي از فاصله توقف

هش استحکام ساعت، کا 8و  6هاي سلسیوس براي زمان  درجه
و سختی اتصال با افزایش دما و زمان عملیات حرارتی، را به 

ناشی از  مانده باقیاي و تنش دلیل حذف عیوب خطی و نقطه
اند. این ها دانستهعبور امواج شوك جوشکاري و آنیل نمونه

مشترك و افزایش یند در تقابل با نفوذ عناصر در فصلفرا
مشترك است.  یش ضخامت فصلفلزي همراه با افزا ترکیبات بین

از طرفی استحکام برشی اتصال در فاصله توقف بالاتر، قبل و 
حرارتی، بیشتر از استحکام اتصال در فاصله بعد از عملیات

دلیل تغییرشکل پلاستیک بیشتر و توقف کمتر است. این به
افزایش موجی شدن و افزایش استحکام پیوند در فصل مشترك 

 که در زمینه جوشکاري انفجاري یبا وجود مقالات است.
، مقالات کمی به ]25-21[ اند به فولاد چاپ شدهآلومینیوم 

و از  ]36-26[اندپرداختهآلومینیوم  نزن بهاتصال فولادهاي زنگ
حرارتی این اتصالات هایی که به عملیات این تعداد آن

اند بسیار کم هستند. با توجه به اهمیت و کاربرد این  پرداخته
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 زمان و دما راتیتاث یبررسهاي دریایی، اتصالات در سازه
 اتصال مشترك فصل یکیمتالورژ خواص بر یحرارت اتیعمل

در تحقیق حاضر، عملیات  .است یمهم مساله فولاد بهآلومینیوم 
فولادزنگ نزن  -5083آلومینیوم  حرارتی اتصال لوله سه لایه

انفجاري در فاصله با جوش  1050با لایه واسط آلومینوم  321
-صورت گرفت. براساس دما و زمان عملیات 75/6و  6توقف

مشترك مطالعه شد. همچنین حرارتی، تغییر ضخامت لایه فصل
حرارتی بر تغییرساختار و ترکیب  تاثیر دما و زمان عملیات

  شیمیایی فصل مشترك مورد بررسی قرار گرفت.
  

ال، دما و زمان عملیات اتص طیس شرابراسا ها نامگذاري نمونه -1جدول 
حرارتی.

  
  

  مواد و روش تحقیق -2
یند جوشکاري انفجاري جهت فراآلیاژهاي مورد استفاده در 

با  5083و آلومینیوم  321زنگ نزن آستنیتی  ایجاد لوله، فولاد
هاي سازي، لولهبود. پس از آماده 1050آلومینیوم لایه واسط 

و لوله مادر فولادي  5083آلومینیوم  و 1050آلومینیوم  پرنده
در یک مرحله اتصال داده شدند. سیستم تنظیمی  321

یند فرابود. در  ]35[جوشکاري انفجاري مشابه کار قبلی 
متر در نظر گرفته میلی 6و  75/6جوشکاري، دو فاصله توقف 

و نوع  ]25-22[در این تحقیق، براساس مطالعه منابع  شد.

سلسیوس و درجه 250و  350کارکرد این اتصالات، دماهاي 
ثانیه براي عملیات حرارتی،  10000و  3000، 1000هاي زمان

ها بر اساس شرایط نامگذاري نمونه )1(جدول انتخاب شدند.
به منظور  دهد.اتصال، دما و زمان عملیات حرارتی را نشان می

متر تهیه  میلی 10×10×6هایی با ابعاد نمونه بررسی ریزساختار؛
ها در جهت عمود بر سطح جوشکاري شده، بریده شدند. نمونه

) SEMو سپس مانت شدند. میکروسکوپ الکترونی روبشی (
سنجی پراش ) مجهز به سیستم طیفTESCAN-MIRAمدل (

)  استفاده شد. تصاویر میکروسکوپی با EDSاشعه ایکس (
و شناساگر الکترون برگشتی  متر میلی 15تا  4/6فاصله کاري 

  گرفته شد.

  
  تایج و بحثن -3
   مشترك اتصالبررسی ساختار فصل -3-1
  اتصال مشتركفصل ينور کروسکوپیم ریتصو )1(شکل در
گونه همان .است شده داده نشان B و A يسر يهانمونه هیلا 3

م وآلومینی -5083موشود، فصل مشترك آلومینیکه مشاهده می
مسطح و بدون تشکیل لایه واکنشی است. شکل کلی  1050
نامسطح است و لایه  321فولاد  - 1050آلومینیوم  مشترك فصل

منظم دارد و ضخامت آن متغیر مشترك حالتی ناواکنشی در فصل
و توزیع  یالکترون کروسکوپیم ریتصاو )2(در شکلاست. 

 فولاد/ موآلومینی اتصال مشترك فصلعنصري در لایه واکنشی 
آلومینیوم  هایی ازالف) ، تکه- 2(. براساس شکلشودیم مشاهده

از فلز مادر جدا شده و در لایه واکنشی محبوس شده است و 
مشترك وجود دارد هاي ریز عرضی در لایه واکنشی فصلترك

 .]29[ که با گزارشات محققان در سایر کارها مطابقت دارد
هاي تنشی حرارتی و کرنش پسماند ناشی از اختلاف میدان

ترك در لایه  ضریب هدایت حرارتی دو فلز، موجب تشکیل
ها گاهی در برخورد . رشد این ترك]25[مشترك شده است فصل
جدا شده از زمینه، متوقف یا منحرف آلومینیوم  هايبا تکه

هایی از فولاد از فلزمادر جداشده ب) تکه-2(در شکل  شود. می
هاي محبوس شده است. ابعاد این تکه واکنشیو در لایه 

  	رسد.میجداشده گاهی به چند ده میکرون 
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در تصویر میکروسکوپ الکترونی از لایه واکنشی تغییر رنگ  

 م، بهواجزاء از طیف روشن تا تیره به درصد فولاد و آلومینی
ج). وجود حفره در وسط لایه -2ترتیب، بستگی دارد. (شکل

  )3واکنشی و عبور ترك عرضی از میان لایه واکنشی در شکل(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

در لایه واکنشی، متغیر آلومینیوم  توزیع نشان داده شده است.
بیشتر از   Aهاي سري در نمونهآلومینیوم  است و درصد

است. توزیع عناصر آلیاژي با انجام  Bهاي سري  نمونه
 ). 3و  2شود (شکل حرارتی تا حدي تعدیل می عملیات

 .Bو  A يسر هاينمونه ينور کروسکوپیم ریتصاو-1شکل

 ي(فاصله کار A يسر يهانمونه Al1050-SS312 هلای 3 اتصال مشترك در فصل یواکنش هیعناصر در لا یخط عیو توز یالکترون کروسکوپیم ریتصو -2شکل
A0 ،A3  وA6 یشناساگر الکترون برگشت متر، یلیم0/13و  9/12، 5/14  بترتی به( 
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و  Aهاي سري میکروسکوپی الکترونی نمونهمقایسه تصاویر  در
B شود که با افزایش فاصله توقف، فصل مشترك با مشاهده می

تري تشکیل شده است. تغییر شکل فصل لایه واکنشی نامنظم
مشترك مرتبط با افزایش کرنش پلاستیک ناشی از برخورد بوده 

شود که اندازه امواج با سرعت و است، همچنین مشاهده می
ها ناشی از تغییر برخورد مرتبط بوده و تغییر در طول موج زاویه

زاویه برخوردي است. عامل تغییرات کرنش پلاستیک که هر دو 
گیرد، همراه عامل زاویه برخورد و سرعت برخورد را در نظر می

تنش برشی به عنوان عامل تغییر شکل فصل مشترك ذکر شده 
هاي سري نمونهمشترك . ضخامت لایه واکنشی فصل]18[است

A هاي سري بیشتر از نمونهB  است. این افزایش، به دلیل
افزایش فاصله توقف و ضخامت بار انفجاري، سرعت صفحه 
پرنده بالاتر و تغییر شکل پلاستیک بیشتر در فصل مشترك 

. همچنین با افزایش انرژي جنبشی برخورد، شکل فصل ]5[است
  . ]6[تر شده استمشترك نامنظم

یش سرعت برخورد، فشار برخوردي افزایش یافته و زاویه با افزا
دینامیکی برخورد و انرژي جنبشی مصرفی در نقطه برخورد نیز 
زیاد شده است. قسمتی از انرژي جنبشی مصرفی در فصل 

ها شود که ورقمشترك به انرژي پتانسیل تبدیل شده و باعث می
رژي در طول سطح برخورد تغییر شکل داده، با افزایش ان

جنبشی مصرفی، تغییر شکل پلاستیکی بیشتري در فصل مشترك 
ایجاد شده و با این افزایش، رفتار ماده به سیالیت بیشتري میل 

هایی با طول موج و نموده که در نهایت منجر به ایجاد موج
. افزایش فاصله ]4[دامنه بیشتر در فصل مشترك شده است
اعث افزایش تغییر توقف و افزایش زاویه دینامیکی برخورد ب

شکل صفحه پرنده در حین برخورد شده و تغییر شکل در فصل 
مشترك ایجاد شده است. افزایش سرعت برخورد باعث 
بالارفتن فشار از استحکام تسلیم دو فلز در نقطه برخورد شده 
است. سرعت حرکت صفحه پرنده با افزایش فاصله توقف و 

ه دلیل وجود تفاوت در بار انفجاري افزایش یافته و هم چنین ب
چگالی و سرعت حرکت موج در فلزات، مومنتم فشاري در دو 
سمت فصل مشترك با افزایش سرعت حرکت صفحه پرنده 
تغییر نموده و در نتیجه نقطه برخورد در هنگام اتصال دچار 

نوسان شده است. این نوسانات با افزایش سرعت برخورد 
برخورد در حجم افزایش یافته و مواد در مجاورت نقطه 

تري استحکام خود را از دست داده و رفتار پلاستیک شبه  بزرگ
مشترك اند، در نتیجه طول موج در فصلسیال از خود نشان داده

اتصال به تدریج با افزایش سرعت برخورد افزایش یافته 
 وجود گرانیب یالکترون کروسکوپیم ریتصاو.]15، 14[است
  .است مشتركفصل واکنشی هیلا در ترك

  

  
 هیعناصر در لا یخط عیو توز یالکترون کروسکوپیم ریتصو -3شکل
 B يسر هاي نمونه Al1050-SS312 هلای 3اتصال مشترك در فصل یواکنش

شناساگر  ،متر میلی 4/6و  9/12، 3/14  بترتی به B6و  B0 ،B3 ي(فاصله کار
  )یالکترون برگشت

  

میکرو،  هاي عرضی و طولی در مقیاسعلاوه بر تشکیل ترك
هاي در مقیاس زیرمیکرون به صورت باند تیره رنگ وجود ترك

  بین لایه واکنشی و سطح اتصال فولاد زنگ نزن مشهود است. 
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 هیدر مرز فولاد با لا ها زتركیر یالکترون کروسکوپیم ریتصو - 4شکل 

  )یشناساگر الکترون برگشت ،متر میلی 9/7 ي(فاصله کاریواکنش
  

تصویر میکروسکوپ الکترونی از همان منطقه ب) -4(در شکل
شود. الف) با بزرگنمایی بالاتر دیده می-4(لایه واکنشی شکل

ها از مرز فولاد با لایه واکنشی شروع شده و داخل لایه ریزترك
  تا 1واکنشی ادامه یافته و در محدوده مشخصی حداکثر از 

ا علاوه هشود. ایجاد ریزتركمیکرون در لایه واکنشی ختم می 2
تواند به تفاوت ضریب انبساط بر تردي ذاتی لایه واکنشی، می

حرارتی و استحکام لایه واکنشی با فولاد و همچنین کرنش 
  موضعی در حین جوشکاري ارجاع شود.

 یخوب به SEM ریتصاودر  EDSآنالیز عنصري  يریگاندازه در
 يفازها ،مشترك فصل یواکنش لایه در که شودیم مشاهده
هاي جدا مشترك علاوه بر تکهلایه فصل. دارد وجود یمختلف
و فولاد، که به ترتیب به صورت کاملا تیره و آلومینیوم  شده از

شوند، شامل ترکیبات بین فلزي است که با رنگ روشن دیده می
شوند. شکل، اندازه و متمایز از زمینه لایه واکنشی مشاهده می

ار متغیراست. در اثر عملیاتتوزیع این ترکیبات بین فلزي بسی

فلزي حرارتی، مشخصات شکل، اندازه و توزیع ترکیبات بین
و  A3). در مقایسه توزیع عنصري در نمونه 5کند(شکلتغییر می

A6 شود که توزیع عناصرمشاهده میAl  رنگ قرمز در نقشه)
کمی  A6اي در نقشه توزیع) در (رنگ قهوه Crتوزیع) و 

اختلاف عناصر در فصل مشترك تر شده است و  نرمال
لایه واکنشی کاهش یافته است. تشکیل لایه نفوذي  -موآلومینی

و فولاد آلومینیوم  در داخل لایه واکنشی در هر دو سمت
آلومینیوم  شود که نمود این لایه نفوذي در سمتمشاهده می
  ب).-5(شکل  بیشتر است

  

  
  A6و  A3 هاي در نمونه يعنصر عیتوز -5شکل

  

م، آهن، کروم، نیکل و منگنز وتوزیع عناصر آلومینی )6(در شکل
مشترك لایه واکنشی با فولاد نشان داده شده است. در فصل

گر نفوذ متقابل در یکدیگر تغییرات تدریجی ترکیب عناصر، بیان
  حرارتی بعد از جوش است.در حین اتصال انفجاري یا عملیات

ثانیه و در  3000که حتی در زمان در نتایج حاصله مشاهده شد 
مشترك قبل و ) ترکیب لایه فصلA2درجه (نمونه 250دماي 

 الف

 ب
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بعد از انجام عملیات حرارتی تغییر کرده است. پس از انجام 
عملیات حرارتی مقدار آلومینیوم در لایه فصل مشترك افزایش و 
مقدار آهن، نیکل و کروم کاهش پیدا کرده است. با توجه به 

، مشاهده ]30[نسبت به آهنآلومینیوم  دن ضریب نفوذبیشتر بو
آلومینیوم  شود که در وسط لایه فصل مشترك، درصد وزنیمی

درصد در  90به بیش از  A0درصد در نمونه  85از کمتر از 
  رسد. در همین حال، درصد وزنی آهن از بیشتر ازمی A6نمونه 

 A6درصد در نمونه  5به کمتر از  A0درصد در نمونه  10
م، مقادیر فوق وآلومینی -رسد. با توجه به نمودار فازي آهن می

و تا حدي ترکیب بین آلومینیوم  درمحدوده حلالیت آهن در
است. در موارد خاصی در نزدیک قطعات جدا  FeAl3فلزي 

حرارتی، احتمال تشکیل شده از زمینه فولاد و بعد از عملیات
 FeAl2و  Fe2Al5د ترکیبات بین فلزي نسبتاً غنی از آهن مانن

  وجود دارد.
نکته قابل توجه در مقدار نیکل و کروم در نمونه جوشکاري 

حرارتی است. باتوجه به ها حین عملیات شده و تغییرات آن
نیکل  5/10درصد کروم و  18که داراي  321ترکیب اولیه فولاد 
شود که متوسط درصد وزنی کروم و نیکل به است، مشاهده می

  است. با انجام عملیات حرارتی در دماي 5/2و  4ترتیب 
ثانیه این دو ترکیب به مقدار تقریبا  10000درجه و زمان  350

رسند. در همه موارد تاثیر دماي عملیات حرارتی می 6/1برابر 
بیشتر از زمان عملیات است، چنان که تغییرات در ترکیب 

ي ثانیه در دما 1000با ماندن  A4شیمیایی عناصر براي نمونه 
ثانیه در  10000با ماندن  A3درجه، برابر یا بیشتر از نمونه  350

  درجه است.  250دماي 
حرارتی منجر به افزایش ضخامت افزایش دما و زمان عملیات

مشترك شده است. مطالعات قبلی نیز نشان داد که در لایه فصل
اتصال انفجاري آلومینیوم به فولاد با افزایش دما و زمان 

مشترك گسترش حرارتی عرض لایه واکنشی فصلعملیات
. تغییرات ضخامت و ترکیب شیمیایی در ]19،21،23[یابد  می

، نیروي Aاست، زیرا در نمونه  Bبسیار بیشتر از نمونه  Aنمونه 
یند جوشکاري منجر به اختلاف فرامحرکه بیشتر ناشی از 

شود. این حرارتی میبیشتري در غلظت قبل و بعد از عملیات

توان به فضاي بیشتر ساختار شبکه داراي چگالی طلب را میم
اي و خطی نسبت داد که در اثر عبور موج بالا از عیوب نقطه

وجود اي ایجاد شده هنگام جوشکاري انفجاري بهتنش ضربه
شود که عناصر از طریق این آمده است. این عیوب باعث می

. مقدار نفوذ ]15[مشترك نفوذ کنندمسیرهاي نفوذ سریع به فصل
یابد و بنابراین عرض لایه واکنشی را افزایش با دما افزایش می

واکنشی از عواملی چون مقدار نفوذ عناصر  دهد. تغییر لایهمی
مانده ناشی از جوشکاري که منجر به ایجاد  هاي باقیاصلی، تنش

شود، ایجاد کرنش ناشی از اختلاف کرنش در منطقه نفوذ می
د در هنگام عملیات حرارتی و نرم شدن خواص فیزیکی موا

زمینه فلزپایه در اثر تخریب کامل عیوب ساختاري تاثیر 
. تغییر در ترکیب شیمیایی لایه واکنشی فصل ]10و3[ پذیرد می

ها مشابه گزارش محققان  مشترك با توجه به آنالیز آن
  . ]9و8[است

  
  .با فولاد یواکنش هیدر مرز لا يعنصر عیتوز -6شکل

  

هاي لایه واکنشی فصل مشترك در دما و زمان ضخامتتغییرات  - 2جدول
  متفاوت عملیات حرارتی.

 شماره نمونه
فصل  ضخامتمیانگین 

  )mμمشترك (
ضخامت قبل و بعد از  اختلاف

  )mμعملیات حرارتی (
A0 6.7 -- 
A1 8.50 1.8 
A2 9.05 2.35 
A3 12.64 5.94 
A4 13.87 7.18 
A5 14.45 7.75 
A6 18.56 11.86 

B0 4.95 -- 
B1 6.71 1.76 
B2 9.04 4.09 
B3 9.37 4.42 
B4 8.43 3.48 
B5 13.33 8.38 
B6 15.02 10.08 
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محاسبه سینتیک نفوذ در لایه واکنشی فصل مشترك  -3-2
  فولاد -موینیآلوم

فصل تعیین ضخامت میانگین لایه واکنشی فصل مشترك در 
عدم یکنواختی، با خطاي  فولاد به علت -موآلومینی مشترك

گیري متوسط زیادي همراه است. براین اساس، براي اندازه
سنجی استفاده شد ضخامت لایه فصل مشترك از روش مساحت

  نشان داده شده است.) 2(گیري در جدول که نتایج اندازه
شود که با افزایش دما و زمان عملیات حرارتی، مشاهده می

ورت غیرخطی است و به مشترك به صافزایش ضخامت فصل
در دماي ثابت، باگذشت زمان، نرخ  Bخصوص در نمونه سري 
کند. یابد و حالت مجانب مانند پیدا میتغییر ضخامت کاهش می

نشان  Bو Aهاي انجام شده در هر دو نمونه سري گیري اندازه
اند که داد که با افزایش دما و زمان، لایه واکنشی گسترش یافته

 . ]36، 11[تحقیقات محققان قبلی نیز اعلام شده بوداین نتایج در 

 قوانین ازآلومینیوم  و فولاد فصل مشترك لایه ضخامت شیافزا
واکنشی  لایه رشد کـه دهدمی نشان نتایج. کندمی تبعیت نفوذ

  :کندمی پیروي زیر سینتیکی رابطـه از فصل مشترك
)1(  d = k . tn  

 k یند،فرا زمان t ،مشتركفصل  لایه ضـخامت d رابطـه ایـن در
 رابطه در. باشندمی سینتیکی نماي و رشـد ثابت ترتیب به n و
 کلاسیک قانون( باشد 5/0 به نزدیک n چنانچـه شـده یاد

 1 بـه نزدیک چنانچه و نفوذ توسط لایه رشد گـاهآن) سـینتیک
 اجــزا، بــین واکــنش توســط لایــه رشــد گــاهآن باشـد

 از اگـر ،سـازي فعـال انرژي محاسبهبراي ]. 16[شودمی کنتــرل
 بـه زیـر رابطه شود گیري لگاریتم سینتیکی رابطـه طـرفین
  : آیدمی دسـت

)2(  Ln(d) = Ln(k) + n . Ln(t)  

 ترتیـب بدین شـودمـی اسـتفاده n محاسبه براي فوق رابطه از
 برحسب لایه فصل مشترك ضـخامت لگـاریتم چنانچـه کـه

 گاهآن گردد رسم معین دماي یک در عملیات زمان لگاریتم
 براي کار این. است n بـا برابـر آمده دست به خط شیب
 آورده )7(شکل در آن نتایج و شـده انجام تحقیق این هاي داده
تغییرات لگاریتم ضخامت با  که شـودمی ملاحظه. است شده

. است 5/0 با برابر تقریباً هـا آن شـیب و داشته خطی رفتار دما
 روي بـــر مشتركفصل لایه رشـــد کـه معناسـت بدان این

 کنترل آن سازنده عناصر نفوذ توسط فـــولاد وآلومینیوم  اتصال
 بعیتت کلاسـیک سینتیک قانون از آن رشد همچنین و شده
 ضخامت مجـذور( نفـوذ عمق تئوري، این در. )1(رابطه  کند می
 گرفته نظر در ینـدفرا زمان از تابعی عنوان به) مشتركفصل لایه
  .]26[شودمی

  
ضخامت لایه فصل مشترك با لگاریتم  راتییارتباط لگاریتم تغ - 7شکل 

  زمان براي دماهاي مختلف
  

 و مشترك فصل لایه رشد سرعت ثابت k ،کلاسیک رابطه در
 بایستی k مقدار آوردن دسـت بـه براي. است دما به وابسته
 را مشترك فصل لایـه ضـخامت مجـذور نمـودار ابتـدا

 را منحنـی شـیب سپس و نمـوده رسم عملیات زمان برحسب
  ). 8 شـکل( آوریـم دسـت بـه

 L2/ t با برابر مشترك فصل لایه رشد سرعت ثابت دیمانسیون
 در. است یکسـان عناصـر نفـوذ ضریب دیمانسیون با که است

 L2/ t و نفوذ دیمانسـیون ضریب ،فیــک اول قــانون رابطــه
 جنس یک از نفوذ ضریب و رشد سرعت ثابت و یکسان است
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 دما با مشترك فصل لایهرشد  سرعت ثابت بنابراین هستند؛
  ]: 16[دارد آرنیوسی رابطه

)3(  
exp Qk k

RT
− =  

 
o  

 گازها جهانی ثابت R ،)کلوین( دما T مذکور، رابطه در
)molK/J(، Q سازي فعال انرژي )mol/J (و ko است ثابت یک .

 به) 4( رابطه شـود، گرفته لگاریتم) 3( رابطه طرفین از چنانچه
  : آمد خواهد دست

)4(  ( ) ( )oLn k Ln k Q
RT

= −  
 انرژي توانمی دمـا معکوس برحسب Ln(k) نمودار رسم با

 را مشترك فصل هیلا تشـکیل ینـدفرا بـراي لازم سـازي فعال
مقدار انرژي فعال سازي و ثابت ). 8شکل( آورد، دسـت بـه

موجود درسرعت رشد لایه فصل مشترك از روي معادله خط 
  نشان داده شده است. )9(محاسبه شده و در شکل

  
مشترك با مجذور زمان عملیات ارتباط تغییرات ضخامت لایه فصل -8شکل 

  براي دماهاي مختلف
  
 توان یم مبدا از عرض و خط بیش رابطه آمـدن دسـت به با

. کرد محاسبه را) kₒ و Q( نفوذ ثابت و محرکه يانرژ ریمقاد

  و 6/46به ترتیب  B و A اتصال نوع دو يبرا Q ریمقاد
kJ/mol 4/42  و مقادیرkₒ  و2/142به ترتیب ms-1است.  3/45م
 ،فاصله توقف بیشتر با A اتصال شود یم مشاهده که گونه همان
 نفوذ محرکه يانرژ يدارا و شتریب شده رهیذخ يانرژ به منجر
  .است B اتصال از بزرگتر

  
  برحسب معکوس دما (بر حسب کلوین) lnkنمودار  - 9شکل 

  

  گیري نتیجه-4
در این پژوهش تاثیر عملیات حرارتی بر ساختار و ضخامت 

- 1050م وآلومینی-321لایه فصل مشترك اتصال فولاد آستنیتی 
 متر میلی 75/6و  6که با دو فاصله توقف  5083م وآلومینی

جوشکاري انفجاري شده بود؛ انجام شد و نتایج زیر به دست 
  آمد:

 به نسبتA يسر يهانمونه در توقف فاصله افزایش با -
 رشکلییتغ تناسب به )متر میلی 75/6 به 6 از ( B يسر يها نمونه
 يجوشکار نیح در يبرخورد یجنبش يانرژ از یناش کیپلاست
 از بعد از جوش حالت در مشتركفصل هیلا ضخامت ،يانفجار

 ،یحرارتاتیعمل انجام با ابدییم افزایش کرونیم7/6 به 95/4
 شیافزا زمان، و دما با متناسب مشترك،فصل هیلا ضخامت

 زمان يرادرجه سلسیوس ب 350 و 250 يدماها در و ابدی یم
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 کرونیم 56/18 و64/12 به A يسر يهانمونه در ،ثانیه 10000
 ب،یترت به کرون،یم 02/15 و 37/9 به B يسر يهانمونه يبرا و
 .رسدیم

و کاهش آلومینیوم  عملیات حرارتی موجب افزایش غلظت-
، Aشود. در نمونه مشترك میآهن، نیکل و کروم در لایه فصل

در لایه آلومینیوم  در حین عملیات حرارتی غلظت میانگین
افزایش  درصد 90 از شیب تا درصد 85 مشترك ازواکنشی فصل 

، کاهش درصد 5 از کمتر به درصد 10 ازیافته اما غلظت آهن 
 یافته است.

سینتیک نفوذ در لایه فصل مشترك از قوانین کلاسیک نفوذ -
رشد لایه  محرکه يانرژکند. با افزایش فاصله توقف، پیروي می

افزایش  Bسري هاي نسبت به نمونه Aفصل مشترك در نمونه 
 4/42 و 6/46 بیترت به Q ریمقاد Bو  Aیافته است. براي نمونه 

)kJ/mol (ریمقاد و kₒ 3/45 و2/142 بیترت به )ms-1 ( محاسبه
 شد.

 محلول نهیزم شامل یتیکامپوز مشترك، فصل یواکنش هیلا-
. است يفلز نیب باتیترک ذرات وآلومینیوم  در آهن از يجامد
 غلظت ضخامت، شیافزا بر علاوه ،یحرارتاتیعمل اثر در

 رییتغ یواکنش هیلا در يفلزنیب باتیترک مشخصات و عناصر
 استحکام کاهش و ترك رشد/ جادیا شیافزا سبب و کندیم

 يفلزنیب باتیترک م،وآلومینی شتریب نفوذ علت به. شودیم اتصال
 نیا شتریب یشکنندگ سبب به و شوندیم تریغنآلومینیوم  از
 .ابدییم کاهش زین اتصال يریپذ انعطاف بات،یترک
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